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1. AUFRÜSTEN

2. VORBEHANDELN

3. FEUERVERZINKEN

4. ABRÜSTEN

entfetten beizen spülen fluxen verzinken abkühlenaufrüsten abrüsten

1991 erhielt Wiegel
den Umweltschutz-
preis der Stadt
Nürnberg und 1994
die Umweltmedaille
des Freistaates
Bayern.
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1.
prüfen
sortieren
anhängen

DAS AUFRÜSTEN1. VERFAHRENSSCHRITT



2.
SPÜLEN FLUXENENTFETTEN BEIZENBEIZEN BEIZEN

entfetten
beizen
fluxen
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3.



4.

prüfen
kühlen
abhängen
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Im Verbund der Wiegel
Werke findet sich immer
die optimale Lösung.
Und mit dem Wiegel-
Tourendienst sind Sie
immer direkt an das
komplette Leistungs-
spektrum der gesamten
Wiegel-Gruppe
angeschlossen.


